Practica n® 11: Recargues y soldaduras en PB

Para recordar y profundizar una de las soldaduras més usadas vamos a realizar PB de tubos sobre chapa
horizontal, tal y como se ve en las figuras.

El espesor de las chapas y de los tubos sera a eleccion del alumno. Sera mejor la puntuacion
cuanto menor sea el espesor y cuanto mayor sea la longitud soldada

Recargue de dos pletinas en PB

Recargue de dos pletinas de 30x10 y de longitud 250 mm en PB hasta conseguir una soldadura de lado 25 mm.
Hay que presentar el cordon de raiz

Soldar también el angulo exterior de las mismas
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